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Systémy pro osetrovani povrcht pomoci plazmatickych hordkd umoznuji
zpracovavat a lepit povrch normalné nesavé pomoci lepidle pGivodné urcenych pro

lepeni savych materidld.
Pri oSetreni kridovych povrch( tiskovych archd nebo lepenek dochéazi k vyrazné
zlepsené adhezi lepidla i k témto povrchiim

Vyuziti v polygrafickém a obalovém primyslu je v Gpravé lakovanych nebo
laminovanych povrchl budoucich krabic¢ek pred jejich lepenim. Velkou vyhodou je
moznost pouzivat pak celoplosné lakovani misto parcialniho.

Proto jsou plazmové systémy aplikovany predevsim v lepickach krabic.

Systémy se dodavaiji jako, jedno- dvou- tfi a Ctyrtryskové.

Typickym zastupcem plazmového systému pouzivaného v polygrafii je systém
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CS-plasmacoater®

Tech.data tritryskového

systému

Pouzivané napéti prikonu [|230V
Normalizovany prikon 3000W
Délka ziskavané plasmy az 25mm
Potrebny tlak vzduchu 0,3Mpa
Potfebné mnozstvi vzduchu ||[1m?/min.

Rozmeéry jednotky - 800x575x1235mm

Vaha jednotky

165kg

Plasmovym horakem oSetfovana Sifka zavisi na pracovni rychlosti a poctu trysek v

systému. Se systémem mohou byt tfi rizné trysky. Uzka, stfedni a Siroka.

Tech.parametry uzka stredni Siroka
jednotl.trysek

Sife oSetfované stopy ( || 12,5 mm 40 mm 80 mm
max. )

Rychlost ( max. ) 200m/min. |[ 50m/min. 40m/min.
Vzdalenost Cela trysky 2-15mim 2-10mm 2-10mm
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od produktu

Délka kabelu od 3000mm 3000mm 3000mm
zakladni jednotky

Vahy 10009 2200g 2200g

Tvary plamene:

Ovladaci panel

‘IR
CEEL

Pohled do stroje
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